ITC

INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a.s.
tfida T.Bati 299, 764 21 Zlin

ZKUSEBNi LABORATOR

vystavuje

ATEST
&. 472102623

na vzorek:

PP multifilamentni vlakno, jemnost 1100 dtex, ¢iré bezbarvé

zadavatele:

LANEX, a.s.

Hluéinska 1/96, 747 23 Bolatice
IC: 428 64 071

Vyhodnoceni stanovenych parametr( vzorku:

PiedloZzeny vzorek vyhovuje poZadavkim kladenym na vyrobky pfichazejici do
pfimého styku s lidskym organismem prostfednictvim kiZe nebo sliznic dle
Metodického doporuéeni SZU &. 1/2000, AHEM 3/2000, tabulka &. 1, Zakladni kritéria
pro hodnoceni textilnich vyrobki v nasledujicich parametrech:

- pH vodného vyluhu

- obsah primarnich aromatickych aminu ve vodném vyluhu

- obsah formaldehydu ve vodném vyluhu

- pach

- obsah vybranych toxickych prvki (limitni hodnoty dle CSN EN 71-3)

Datum vystaveni:  30.4.2008
Platnost atestu do: 30.4.2011

Doc. Ing. Vladimir Klepal, CSc.
vedouci zkusebni laboratore

Visledky Atestu se vztahuji jen na vzorek ndmi zkouSeny.
Bez pisemného soublasu Institutu pro testovani a certifikaci, 8. & se nesmi Atest reprodukoval jinak nef cely !
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ITG

ATEST
€. 472102623

Stanovené hodnoty:

PP _multifilamentni vlakno, jemnost 1100 dtex, &iré bezbarvé - evid. €. 2623/1.

Parametr ] Jednotka  Vysledek Udaj Limit Hodnoceni
£5 . méfeni ’ o nejistots ?
Volny formaldehyd mag/kg <1 - max. 75 ¥ vyhovuje
pH NEREW T e 45-75% vyhovuje
F'n'r_némi aromatické ma/l ¥ < 0,05 = max. 0,05 ¥ vyhovuje
aminy 4 . .
_Each i ' WS Bez pachu 3 Bez picrguﬁqr;teebﬁa’:ypick? vyhovuje
Vysledky stanoveni obsahu ur&itych prvki, limitni hodnoty dle €SN EN 71-3
Obsah Cd mg/kg <20 | E max. 75 vyhovuje
Obsah Pb mg/kg <20 5 max. 90 vyhovuje
Q_bsah Cr : ma/kg : =20 = max. 60 - vyhovuje
Obsah Ba I mgkg | <100 = max. 1000 vyhovuje
Obsah Hg : ! mglkg <10 . - | max. 60 vyhovuje
Obsah Sb . mglkg P max. 60 vyhovuje
Obsah Se  mghkg <20 - | max. 500 vyhovuje
Obsah As | mglkg =10 - max. 25 vyhovuje
Foznﬁmlq k tabulce I.:

! Symbolem ,<* je oznagen deteké&ni limit metody.
% Nejistota méfeni vyjadiena ve formé vybérové smérodatné odchylky prameéru
¥ Limitni hodnoty dle Metodického doporuéeni SZU 1/2000, wvyrobky uréené pro styk
s pokoZkou, tabulka & 1, Zakladni kritéria pro hodnoceni textilnich vyrobkd, Limitnf hodnoty
pro textilie uréené pro déti od tfi let a pro dospélé uZivatele
4 \yjadreno v mg anilinhydrochloridu na litr vluhu

Vysledky Atesfu se vrtahuji jen na vzorek nami zkouseny.
Bez pisemného souhlasu Instifuty pro tesfovani a certifikaci, 8. 5. se nesmi Atest reprodukovat jinak nei cely |
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INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a. s.
certifikovany podle CSN EN ISO 9001
tfida. T. Bati 299, 764 21 Zlin

Zkusebni laboratof

ATEST €. 472102623

Popis a identifikace vzork(

Zadavatel pfedloZil k testovani vzorek:
PP multifilamentni vlakno, jemnost 1100 dtex, iry bezbarvy — sloZeni PP Tatren TH 921,
retardér hofeni Makroflam FR-PIB 37265, eviden&ni &islo 2623M

Zpusob odbéru vzorki:
Viybér vzorku uréeného ke zkouskam proved| objednavatel. Laboratof neruci za chyby vznikle
nespravnym odbérem vzorku.

Zadani

Hodnoceni hygienickych viastnosti vyrobku uréeného ke styku s pokoZkou dle metodickeho
doporudeni SZU & 1/2000 k posuzovani vyrobkl, které pfichazeji do pfimeho styku s lidskym
organismem prostfednictvim kiiZe, pfipadné sliznic, Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica
& 3/2000. Tabulka & 1, Zékladni kritéria pro hodnoceni textilnich vyrobki — vybrané zkousky: pH
vodného vyluhu, obsah formaldehydu, primarni aromaticke aminy, stanoveni prvkd dle EN 71-3.

PouZité metody zkouseni:

1. Stanoveni obsahu primarnich aromatickych amini dle zkusebniho pfedpisu ITC A-07-69

2. Stanoveni volného a hydrolyzovateiného formaldehydu ve vyluhu do destilovane vody dle CSN EN
SO 14184-1

3. Stanoveni pH vodnéhe vyluhu die CSN EN ISO 3071
4. Posouzeni organoleptickych viastnosti materialu — pach — neakreditovana zkouska
5. Stanoveni prvki metodou XRF dle ZP ITC A-98-09

PouZité zkusebni zafizeni
- viz zkugebni protokol akreditované laboratofe 472102623 vydany Institutem pro testovani a
certifikaci, a.s., dne 30.4.2008

Podminky zkousky
- viz zku&ebni protokol akreditované laboratofe 472102623 vydany Institutem pro testovani a
certifikaci, a.s., dne 30.4.2008

Misto provedeni zkousek
Zkousky byly provedeny v laboratofich ITC Zlin.

Vysledky zkousek

Vysledky zkoudek jsou uvedeny ve zkusebnim protokolu & 472102623 a zaroven na strané 2 tohoto
atestu.

Zkousel

- viz zku&ebni protokol akreditované |aboratofe 472102623 vydany Institutem pro testovani a
certifikaci, a.s., dne 30.4.2008

Vysledky Atestu se vztahuji jen na vzorek nami zkouseny.
Bez pisemného souhlasu Instifutu pro testovani a certifikaci, a. 5. se nesmi Atast reprodukovat jinak neZ cely !
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INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a. s.

certifikovany podle CSN EN ISO 9001
tiida. T. Bati 299, 764 21 Zlin

Zkusebni laboratof

ATEST €. 472102623

Odborna stanoviska a interpretace:

Hodnoceny vzorek vyrobku ,PP multifilamentni viakno, jemnost 1100 dtex, Eiry bezbarvy” je urcen
dle zadavatele k pfimému styku s pokoZkou. Kritéria pro hodnoceni vyrobkl uréenych ke styku
s pokoZkou jsou dana Metodickym doporu&enim SZU &, 1/2000 k posuzovani vyrobki, ktere pfichazeji
do pfimého styku s lidskym organismem prostfednictvim kize, pfipadné sliznic, Acta hygienica,
epidemiologica et microbiologica &. 3/2000.

U pfedlozeného vzorku materialu byly na Zadost zadavatele provedeny nasledujici zkousky:

- pHwyluhu

- stanoveni volného formaldehydu a primarnich aromatickych amind ve vyluhu do destilovane vody
- heodnoceni pachu

- stanoveni vybranych prvki

Vysledky zkougek jsou spolu s limitnimi hodnotami uvedeny v tabulce | na strané 2 tohoto dokumentu.
V&echny stanovené hodnoty hodnocenych parametri pfedloZeného vzorku multifilamentniho viakna se
nachazeji pod hodnotami limitnimi uvedenymi v Tabulce & 1 Zékladn/ kritéria pro hodnoceni textilnich
vyrobki Metodického doporuéeni SZU &. 1/2000 (hodnota pH vyluhu, vyluhovatelného formaldehydu,
primarnich aromatickych aminil a pachu vyrobku) a v CSN EN 71-3 (rizikové prvky).

Odborna stanoviska a interpretace provedI:
Ing. Véra Vilimkova dne 30.4,2008

Zavér

Srovnani zjisténych hodnot vlastnosti vzorku s limity Metodického doporuéeni SZU &. 1/2000 a CSN
EN 71-3 a vyhodnoceni konformity vzorku s timto pfedpisem je uvedeno na strané 1 tohoto Atestu.

Ing. Jifi Samsonek, Ph.D.
vedouci labaratofe
analytické chemie a mikrobiologie

Atestu se vztahuji jen na vzorek nami zkouseny.
Bez pisemného soullasu Institutu pro testovani a.certifikaci, 5. 5. se nesmi Atest reprodukoval jinak nel cely !
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